II;ID ei;ekt (Potential Induced Degradation), PID-free, sanacia, PID-
oXy :

Potencidlom vyvolana degradacia.

NeZiaduci proces, pri ktorom dochadza k tniku elektrického naboja (pradu) medzi solarnymi €lankami a
ramom panela[1]. Tento Gnik spdsobuje pohyb iénov, ktoré naruasaji schopnost polovodica vyrabat
elektrinu.

Ide o jav, ktory mbze nendpadne, ale drasticky znizit vykon celého systému.
Preco je PID efekt nebezpecny?

- Strata vykonu - PID m&Ze sp6sobit pokles vykonu panelov o0 30 % az 70 % v priebehu niekolkych mesiacov az
rokov.

- Neviditelnost - volnym okom je tento jav nezistitelny. Panel vyzera ako novy, ale vyraba zlomok energie.

- Rizikové faktory - vyskyt PID urychluje vysoka vlhkost vzduchu, vysoké prevadzkové napatie systému (dlhé
stringy) a vysoka teplota.

Rady pre prax

V suliasnosti sU uz mnohé Spickové panely oznacené ako ,,PID-free”. Ich vyrobca garantuje odolnost voci
tomuto javu[2].

Ak takéto panely nie su k dispozicii, je nutné uvedomit si déleZitost spravneho uzemnenia ramov panelov a
konStrukcie. Nespravne uzemnenie zvySuje rozdiel potencialov, ¢o priamo vyvolava PID efekt.

Dobré meno montaznej firmy zavisi od toho, i systém bude fungovat aj po 5 rokoch. Pochopenie PID efektu
umoznuje montérovi navrhnut systém tak, aby k tejto degradacii vobec nedoslo.

Meté6dy diagnostiky

- Termovizia - poskodené ¢lanky sa pri PID efekte m6Zu prehrievat. Nasledkom je vznik hotspotov.

- Elektroluminiscencia - toto je jediny spolahlivy spdsob, ako PID vidiet. PoSkodené ¢lanky sa na Specialnom
snimku javia ako tmavé plochy v tvare Sachovnice.

- Meranie IV krivky - vyrazne deformovana krivka vykonu napoveda, Ze v systéme dochadza k degradacii.

Sanacia[3] Ak uz k PID efektu da sa tento neziaduci stav odstranit pomocou PID-boxov. Su to zariadenia, ktoré
sa inStaluju k menicu a v noci[4] aplikujd na panely opacny potencial. Tym ,pretlacia” iony spat a dokazu vratit
panelom takmer povodnu kapacitu. Ide o tzv. proces regeneracie.

[1] Ktory je uzemneny.

[2] Podla normy IEC 62804. Ide o prevencia pri vybere materialu.

[3] subor opatreni a technickych postupov zameranych na napravu 3kdd, odstranenie porich alebo celkovi obnovu systému
do povodného, funkéného a bezpeéného stavu.

[4] Ked panely elektrickd energiu nevyrabaju.
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