Pasivacna vrstva, délezitost, typy, funkcie :)

Tenka vrstva materialu, ktora sa nanasa na povrch polovodica[1] s cielom zniZit
povrchové defekty a minimalizovat rekombinaciu nosicov naboja[2].

Tato vrstva vyrazne zlepSuje elektrické vlastnosti ¢lanku a tym aj jeho Ucinnost.
Preco je pasivacia doleZita?
Na povrchu polovodica sa nachadzaju defekty (miesta, kde sa elektrony a diery mézu ,stratit” rekombinaciou),

¢im sa znizuje mnozstvo elektrickej energie, ktoru clanok vyprodukuje. Pasivacna vrstva tieto defekty
neutralizuje alebo ,zakryje”, ¢im sa znizuje pravdepodobnost rekombinacie.

Typy pasivacnych vrstiev:

- oxid kremicity (SiO,) - velmi GCinny pri pasivacii, pouziva sa napriklad v TOPCon technolégii,

- nitrid kremika (SiN,) - Casto sa pouziva aj ako antireflexna vrstva,

- aluminiumoxid (ALO,) - vyborny na pasivaciu p-typu kremika,

- organické vrstvy - v perovskitovych clankoch sa pouzivaju polyméry alebo samousporiadané monovrstvy.

Funkcie pasivacnej vrstvy:

- znizuje rekombinaciu - zvySuje Ucinnost ¢lanku,

- zlepSuje stabilitu - chrani povrch pred oxidaciou a vihkostou,
- znizuje povrchovy odpor - umoznuje lepsi tok elektrénov.

Pasivacna vrstva mbze mat aj optickd funkciu, napriklad zniZovanie odrazu svetla.

[1] Napriklad kremika v solarnych ¢lankoch.
[2] Elektrénov a dier.
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