Textilné vlakna :)
Zakladna surovina na vyrobu textilu.

Podla pévodu sa textilné viakna delia do troch skupin a musia spifiat tieto poZiadavky:

- musia mat dostato¢nu pevnost,

- musia mat dostato¢nu sudrznost,

- musia mat dostato¢nu schopnost prijimat farbiva,
- musia mat dostato¢nt dizku.

Rozdelenie textilnych vidkien:

- prirodné textilné vlakna - podla povodu a zdkladného zloZenia delime prirodné vlakna na ZivociSne (napr.
ovCia vina, alpaka, angora, kaSmir, mohér, hodvab...) a rastlinné (bavina, lan, bambus...),
- chemické (syntetické) textilné vlakna (polyamid; akryl alebo polyakryl; lycra, elastan alebo spandex...),
o kombinované (zmesové vlakna) - vznikaju kombinaciou prirodnych a chemickych vlakien,
- hutnicke textilné vlakna.

Zdroje

Prevzaté a upravené z:
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