
Ferit :)
Zliatina  železa  a  uhlíka  s  kubickou  priestorovo  centrovanou  štruktúrou  kryštálovej
mriežky.

V základnej kryštálovej bunke feritu, je 8 atómov železa umiestnených v rohoch kocky, uprostred je umiestnený
jeden atóm uhlíka.

Kubická, priestorovo centrovaná,
štruktúra kryštálovej mriežky

Toroidná cievka s feritovým jadrom Dvojdielne feritové jadro
na odrušenie okrúhleho vodiča

Funkcia feritového odrušovacieho prvku
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